Instrukcja Techniczna

StoLevell Novo
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Zastosowanie

&Sl

¢ na zewnatrz i do wewnatrz

¢ do zastosowania na stare tynki mineralne lub nieotynkowane mury

e do przyklejania ptyt termoizolacyjnych na podtozach mineralnych

¢ do tworzenia warstw zbrojgcych o $redniej i duzej grubosci

e jako masa klejgco-zbrojgca do StoTherm Vario, StoTherm Mineral, StoTherm
Wood, StoTherm Resol i StoTherm Resol plus

Wiasciwosci

Dane techniczne

¢ bardzo ekonomiczna w uzyciu

e mozliwos¢ aplikacji $rednig i grubg warstwg

¢ bardzo dobrze nadaje sie do obrébki maszynowe;j
¢ bardzo dobrze przepuszcza pare wodng

¢ bardzo duza odporno$¢ na warunki atmosferyczne
¢ niewielka masa

. Norma/ przepis Wartos¢/ .
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Klasa zaprawy PN-EN 998-1 Csli
Klasa zaprawy DIN Vv 18550 Pl
Gestosq objletosmowa EN 1015-10 0,9 glem?
stwardniatej zaprawy
Wytrzymato$¢ na rozcigganie )
przy zginaniu (28 dni) EN 1015-11 1,7 Nimm?
Wytrzymato$¢ na $ciskanie EN 1015-11 3.3 N/mm?
(28 dni)
Dynamiczny modut TP BE-PCC 2.000 N/mm?
sprezystosci (28 dni)
Wspoétczynnik. oporu <20
dyfuzyjnego pary wodnej p -
Nasigkliwo$¢ wodag ETAG 004 < 0,5 kg/m?
Cs
Nasigkliwos¢ woda (klasa) EN 1015-18 0,20 kg/m#*min W, 2
0,5
P < 0,25 W/(m*K)  wartos¢
Przewodnos¢ cieplna EN 1745 dla P=50% tabelaryczna
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<0,27 W/(m*K)  warto$¢

Przewodno$¢ cieplna EN 1745 WP =90 % tabelaryczna

Wydajnosé 1.190 L/t

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatno$¢ produktu.

Wymagania

Podtoze musi by¢ zwigzane, réwne, suche, no$ne oraz wolne od ttuszczu i pytu.
Ewentualnie sprawdzi¢ na miejscu montazu, czy mocowanie jest odpowiednie do
typu podtoza.

Wilgotne lub niecatkowicie zwigzane podtoze moze prowadzi¢ pojawienia sie na
powtoce biatych nalotéw oraz uszkodzen kolejnych powtok, np. do powstawania

pecherzy i rys.

Przygotowania

Sprawdzi¢ poprawnos¢ naniesienia i przyczepnos¢ poprzednich powtok. Usungé
powtoki o niedostatecznej nosnosci/przyczepnosci.
W razie konieczno$ci oczyscic¢ podtoze.

Aplikacja
Temperatura aplikacji

najnizsza temperatura podtoza i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podtoza i powietrza: +30°C

Czas obrobki

w +20 °C: ok. 60 minut

Stosunek skiadnikow
mieszanki

5,6 | wody na 15 kg

Przygotowanie materiatu

Przygotowaé wode i doda¢ suchg zaprawe. Mieszaé przez ok. 2 minuty,
pozostawi¢ do dojrzewania na ok. 3 minuty, po czym ponownie wymieszac przez
ok. 30 sekund.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

zbrojenie w zaleznosci od dopuszczenia systemu 5,00 - 15,00 kg/m2
zbrojenie przy StoTherm Vario i Mineral 4,50 - 14,00 kg/mz
zbrojenie przy StoTherm Resol 8,00 - 13,00 kg/mz
zbrojenie w przypadku StoTherm Resol plus 5,00 - 10,00 kg/mz
zbrojenie przy StoTherm Wood 8,00 - 13,00 kg/m2
Zbrojenie ptyt styropianowych EPS, plyt z weiny

drzewnej i ptyt z welny mineralnej (grubos¢ 4,50 - 14,00 kg/m2

warstwy 5 - 10 mm)

zbrojenie ptyt z wetny drzewnej (grubos$¢ warstwy

- 2
8 — 13 mm) 7,00 - 12,00 kg/m
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klejenie ptyt styropianowych EPS i ptyt z wetny

- : 3,50 - 4,00 kg/m2
mineralnej
Dodatkow_e klejenie _plyt izolacyjnych przy 2.00 kg/m?
mocowaniu mechanicznym
na 1 mm grubosci warstwy 0,86 kg/m2
Klejenie ptyt izolacyjnych Resol 4,00 kg/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podioza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Aplikacja recznie, maszynowo (zalecane), mozliwos¢ natrysku przy uzyciu standardowych
maszyn do nanoszenia tynkéw drobnoziarnistych

zastosowanie jako zaprawa klejowa:

1. sposob obrobki: Produkt nanosié na sciane maszynowo lub recznie pacg gtadkg
ze stali nierdzewnej, po czym "wyzgbkowac" pacg zebatg (15 x 15 mm).
Natychmiast osadzi¢ ptyty izolacyjne ze $wiezg warstwag kleju i docisngc.

ptyta izolacyjna powinna by¢ przyklejona na min. 60% powierzchni

2. sposo6b obrobki: Produkt nanosi¢ na ptyte izolacyjng maszynowo lub recznie
pacg gtadkg ze stali nierdzewnej. Natychmiast docisng¢ plyty izolacyjne ze swiezg
warstwa kleju do Sciany lub osadzi¢ je na Scianie i umiesci¢ w zgdanej pozycji,
lekko naciskajgc i przesuwajgc.

ptyta izolacyjna powinna by¢ przyklejona na min. 40% powierzchni

zastosowanie jako zaprawa zbrojgca:
Obrébka produktu zalezy od wymaganej lub pozgdanej grubosci warstw
zbrojgcych.

grubos¢ warstwy w zaleznos$ci od rodzaju ptyty termoizolacyjne;:

EPS:5—-15 mm

wetna mineralna: 5 — 15 mm

Wetna drzewna: 8 — 13 mm

ptyty rezolowe (z piany fenolowej): 10 — 13 mm (w niektérych przypadkach 8 mm)

sposoby obrébki w zaleznosci od grubosci warstwy:
5 — 13 mm: sposéb obrébki 1 i 2
10 — 15 mm: spos6b obrobki 3 i 4

1. sposob obrobki: recznie i maszynowo w jednym cyklu roboczym

Produkt nanosi¢ maszynowo lub recznie pacg gtadkg ze stali nierdzewnej,

z zachowaniem odpowiedniej grubosci warstwy. Siatke osadzi¢ catkowicie

w wilgotnej jeszcze zaprawie zbrojgcej w gornej, trzeciej czesci warstwy zbrojacej.
Nanie$¢ mase zbrojgca na siatke i rozprowadzi¢, tak aby siatka zostata catkowicie
przykryta masg zbrojgcg. Przestrzegac grubosci warstwy.
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2. spos6b obrobki: recznie i maszynowo, "mokre na mokre", w dwoch cyklach
roboczych

1. cykl roboczy: nanies¢ zaprawe zbrojgca pacg zebatg. Kierunek "zgbkowania"
powinien by¢ zgodny z kierunkiem uktadania siatki w 2. cyklu roboczym.
Poczeka¢, az zaprawa zbrojgca lekko przeschnie. Rozmiesci¢ narozniki z siatki na
"zabkowanej" masie zbrojgce;.

2. cykl roboczy: nanies¢ zaprawe zbrojgca na catej powierzchni. Osadzi¢ siatke
zaprawie zbrojacej, tak aby nie powstawaty pory. Wygtadzi¢ powierzchnie.

3. sposo6b obrobki: recznie w trzech cyklach roboczych

1. cykl roboczy: nanies¢ mase zbrojgca pacg zebatg na grubos¢ odpowiadajaca
dwom trzecim ostatecznej grubosci warstwy, wyréwnac, nastepnie "wyzgbkowac"
pacg zgbatg (4 x 4 mm). Kierunek "zgbkowania" powinien by¢ zgodny

z kierunkiem uktadania siatki w 2. cyklu roboczym. Pozostawi¢ zaprawe zbrojaca
do wyschniecia na 24 — 36 godz.

2. cykl roboczy: wyréwnaé powierzchnie, np. gtadka paca, po czym ew. odpylic.

3. cykl roboczy: nanies¢ zaprawe zbrojgcg na catej powierzchni. Osadzi¢ siatke
zaprawie zbrojgcej, tak aby nie powstawaty pory. Wygtadzi¢ powierzchnie.

4. spos6b obrdbki: maszynowo w trzech cyklach roboczych

1. cykl roboczy: nanies¢ warstwe zaprawy zbrojgcej o grubosci 3 —5 mm
maszynowo za pomocg dyszy 10 mm (technika natryskowa lub obrzutkowa). Ptyta
termoizolacyjna musi by¢ w catosci przykryta. Pozostawi¢ zaprawe zbrojgca do
wyschnigcia na noc.

2. cykl roboczy: w obszarze naroznikéw z siatki nanies¢ zaprawe zbrojgca pacg
zebatg na ostateczng grubos¢ warstwy i "wyzgbkowacé". Osadzi¢ narozniki z siatki
w warstwie zbrojgce;j.

3. cykl roboczy: nanie$¢ zaprawe zbrojgcg dyszg 10 mm i osadzi¢ w niej siatke.
Nanies¢ zaprawe zbrojaca technikg “mokre na mokre” na siatke i rozprowadzi¢,
tak aby siatka zostata catkowicie przykryta. Wygtadzi¢ powierzchnie gtadkg paca.
Przestrzegac¢ grubosci warstwy.

wskazowki dot. wszystkich sposobdw obrébki:

Pasy siatki muszg nachodzi¢ na siebie minimum 10 cm. Przy otworach
konstrukcyjnych, np. oknach i o$ciezach drzwi, nalezy wykonaé zbrojenie
diagonalne. Siatka musi znajdowac sie w goérnej, trzeciej czesci warstwy zbrojace;j.
Warstwa zaprawy zbrojgcej na siatce musi mie¢ grubo$é min. 2 — 3 mm.

Grubos$¢ warstwy musi by¢ identyczna na catej powierzchni elewacii.
Podane wartosci sg wartosciami orientacyjnymi. W zaleznosci od miejsca

zastosowania (np. w naroznikach i osciezach) grubos¢ warstwy moze znacznie sie
réznic.
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Schnigcie, twardnienie, czas  Czas schnigcia zalezy od temperatury, wiatru i wilgotnosci wzglednej powietrza.
oczekiwania do ponownej W przypadku niekorzystnych warunkow pogodowych wzgledem przeznaczonych
obrobki do obrdbki lub swiezo wykonanych powierzchni elewacyjnych nalezy
przedsiewzig¢ odpowiednie srodki ochronne (np. ochrona przed deszczem).
Czas dojrzewania jest zalezny od warunkéw klimatycznych w pomieszczeniu
i wynosi ok. 1 dzien/mm grubosci warstwy.

Czyszczenie narzedzi Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Informacje, zalecenia, Wiecej informacji na temat aplikacji — patrz wytyczne dot. aplikacji danego
szczegblne informacje, systemu.

pozostate

Kolor produkt naturalnie biaty

Barwienie Produkt nie jest przeznaczony do barwienia

Opakowanie Worek

Skladowanie
Warunki magazynowania Przechowywaé¢ w suchym miejscu.

Okres magazynowania Produkt ma zredukowang zawarto$¢ chromianu.
Najwyzsza jako$¢ produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu
gwarantowana jest do konca okresu waznosci. Mozna go znalez¢ w numerze serii.
Objasnie nr serii:
cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 + 3 = numer tygodnia kalendarzowego
Przyktad: 9450013223 — okres magazynowania do konca 45. tygodnia
kalendarzowego 2019 roku

Ekspertyzy/aprobaty

ETA-12/0561 StoTherm Vario 7 (EPS i StoLevell FT)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-06/0045 StoTherm Vario 3 (EPS i StoLevell Novo)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-07/0027 StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L i StoLevell Novo)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-13/0901 StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L i StoLevell FT)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-13/0581 StoTherm Mineral 8 (budownictwo drewniane MW-L oraz

StoLevell Uni/StoLevell Novo, mocowanie: klejenie)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-08/0303 StoTherm Wood 1 (budownictwo drewniane — HWF oraz
StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, mocowanie:
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kotkami)

Europejska Aprobata Techniczna
ETA-09/0267 StoTherm Resol

Europejska Aprobata Techniczna
ETA-13/0580 StoTherm Resol Plus

Europejska Aprobata Techniczna
ETA-09/0288 StoTherm Classic® 5 MW/MW-L (StoArmat Classic plus)

Europejska Aprobata Techniczna
ETA-17/0041 StoTherm PIR

Europejska Aprobata Techniczna
P-3139/0796-MPA BS StoTherm Wood

Ogolne swiadectwo badania przez nadzér budowlany

Oznakowanie

Grupa produktowa

Zaprawa klejgco-zbrojgca

Sktad

biaty cement
wodorotlenek wapnia
proszek polimerowy
wypetniacze mineralne
lekkie dodatki mineralne
lekkie dodatki organiczne
wypetniacze organiczne
srodek hydrofobizujgcy
zageszczacz

Bezpieczenstwo

Zgodnie z obowigzujgca dyrektywg WE produkt ten podlega obowigzkowi
oznakowania.

Stosowac sie do karty charakterystyki!

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa odnoszg sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.

Dziata draznigco na skére.Powoduje powazne uszkodzenie oczu.Moze
powodowac podraznienie drég oddechowych. Chroni¢ przed dzie¢mi. Unika¢
wdychania pytu. Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu/
ochrone twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé
wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usunaé. Nadal ptuka¢.Natychmiast zasiegng¢ porady/ zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody z
mydtem.W przypadku wystgpienia podraznienia skoéry: Zasiegnaé porady/ zgtosi¢
sie pod opieke lekarza.Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac przed ponownym
uzyciem.W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu
warunki do swobodnego oddychania.
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Szczegblne informacje

Sto Sp. zo.o.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i
opierajg sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika

z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej
dozwolone sg dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego
zastosowania uzytkownik dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlno$ci
taczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sig nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe
Instrukcje Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢
w Internecie.
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