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Instrukcja Techniczna

StoCrete TG 252

Zaprawa naprawcza odporna na dziatanie c E gﬁ ﬁdi‘ EH'
siarczan6w, wzmacniana tworzywem sztucznym, K e
0 spoiwie cementowym, grubo$¢ warstwy 6— -’
30 mm il
Charakterystyka
Zastosowanie e zaprawa naprawcza do konstrukcji betonowych (beton i zelbet)
¢ do bardzo agresywnych wod, np. w gospodarce $ciekowej, w oczyszczalniach
Sciekow
Wiasciwosci e zaprawa naprawcza o spoiwie cementowym, modyfikowana polimerami (PPC),

doskonata przyczepnos¢ do podtoza betonowego, tatwa aplikacja w pozycji
sufitowej, wysoka wytrzymatos¢, doskonata odpornosé na mréz / sél drogowg

¢ odporna na dziatanie wody zawierajgcej kwas siarkowy, amony i siarczany wg
klasy ekspozycji XA3 zgodnie z normg EN 206-1:2001-07

Specyfika/informacje ¢ produkt zgodny z PN-EN 1504-3
eKlasaR 4
e jako zaprawa uzupetniajgca do betonu, odporna na dziatanie bardzo
agresywnych wod zawierajgcych siarczany wg normy DIN 4030-1:2008-06

Dane techniczne

) Norma/ przepis Wartosc¢/ )

Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Gestosc¢ objetosciowa Swiezej EN 1015-6 22 ka/dm?

zaprawy X9

Najwieksze ziarno 2mm

Przyczepno$¢ (28 dni) PN-EN 1542 > 2,0 MPa

Wytrzymatosé na sciskanie EN 12190 58 MPa

(28 dni)

\é\%trzyma’:osc na zginanie (28 TP BE-PCC 10 MPa

Statyczny modut sprezystosci EN 13412 20 GPa

(28 dni)

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcoéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatnos$¢ produktu.

Wymagania Wymagania dotyczace podtoza:
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Podtoze betonowe powinno byé wytrzymate oraz wolne od substancji
antyadhezyjnych i obcych, jak rowniez od skladnikdw sprzyjajacych powstawaniu
korozji (np. chlorkdw). Warstwy betonu i powtoki szlamowe o mniejszej
wytrzymatosci nalezy usungc.

Wilgotne, zgodnie z definicjg dyrektywy dot. napraw konstrukcji betonowych 2001-
10.

Stopien czystosci odstonietej stali zbrojeniowej po przygotowaniu podtoza: Sa 2
1/2 zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1.

Srednia wytrzymato$é na odrywanie 1,5 N/mm?
Wytrzymatos$é na odrywanie — najnizsza wartos¢ 1,0 N/mm?

Przygotowania

Podtoze nalezy przygotowac stosujac odpowiednig technike mechaniczna, np.
przez piaskowanie lub wodg pod wysokim cisnieniem (> 800 bardw).
Pory i raki nalezy wystarczajgco otworzy¢.

Brzegi ubytkéw nalezy sfazowac¢ pod katem ok. 45°.

Wskazowka:
Jezeli technika przygotowania podfoza moze prowadzi¢ do ostabienia struktury
podtoza, jak np. miotkowanie, kucie, frezowanie czy oczyszczanie ptomieniowe,
nalezy dodatkowo zastosowac obrébke strumieniowo-$cierng (np. piaskowanie,
Srutowanie).

Aplikacja
Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura obrobki: +5 °C
Najwyzsza temperatura obrébki: +30 °C

Czas obroébki

w +5 °C: ok. 90 minut
w +23 C: ok. 60 minut
w +30 °C: ok. 45 minut

Stosunek skiadnikow
mieszanki

25 kg materiatu zgodnie z opisem/2,75 — 3,0 | wody = 1,0 : 0,11 — 0,12 cze$ci
wagowych

Przygotowanie materiatu

Mieszarka przeciwbiezna: Przygotowa¢ wode i doda¢ suchg zaprawe. Mieszaé ok.
2 minuty. Pozostawi¢ na ok. 3 minuty. Mieszac¢ jeszcze przez ok. 30 sekund.

Podczas mieszania recznego nalezy stosowa¢ mieszadta przeciwbiezne.
Przyktadowy maksymalny termin sktadowania do konca 05. tygodnia
kalendarzowego roku 2016 (pierwsza cyfra = ostatnia cyfra roku, cyfry druga i
trzecia = numer tygodnia kalendarzowego).

Jezeli uzywana jest mieszarka z jednym mieszadtem, mieszadto powinno mie¢
ptaskie krawedzie mieszajgce ustawione tak, by materiat byt unoszony $rodkiem
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mieszadta i opadat na zewnatrz. Predkos¢ obrotowa powinna wynosi¢ do ok. 500

obr./min.
Zuzycie Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.
na 1 mm grubosci warstwy 2,0 kg/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrobki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powtok 1. Przygotowanie podtoza
2. Ochrona antykorozyjna z materiatu StoCrete TK (w przypadku odstonietego
zbrojenia).
3. Mineralny mostek sczepny ze StoCrete TH 250
4. Zaprawa naprawcza StoCrete TG 252
5. Szpachléwka drobnoziarnista ze StoCrete TF 250
Grubos¢ warstwy: 6 - 30 mm, miejscami do 100 mm
Mozliwe sg grubsze naprawy przez natozeniu wigkszej liczby warstw.

Aplikacja nanosi¢ pacg metalowg
1. Przygotowanie podtoza

2. Ochrona antykorozyjna

Bezposrednio po oczyszczeniu stali zbrojeniowej zgodnie z normg EN ISO 12944
czesc 4, pokry¢ jej powierzchnie powtokg antykorozyjng StoCrete TK w dwoch
cyklach roboczych.

Pokry¢ stal zbrojeniowg rownomiernie i bez nieciggtosci za pomoca pedzla.

Oczekiwanie pomiedzy oboma cyklami roboczymi wynosi 4,5 godziny.
Ochrona antykorozyjna musi tak dtugo twardnie¢ na stali zbrojeniowej, az nie
bedzie jej mozna oderwa¢ w nastepnym cyklu roboczym.

pierwszy cykl StoCrete TK szary: zuzycie ok. 130 g/m przy jednokrotnym
naniesieniu, @ do 18 mm

drugi cykl roboczy StoCrete TK jasnoszary: zuzycie ok. 140 g/m przy jednokrotnym
naniesieniu, @ do 18 mm

lub

pierwszy cykl StoCrete TK szary: zuzycie ok. 150 g/m przy jednokrotnym
naniesieniu, @ ponad 18 mm

drugi cykl roboczy StoCrete TK jasnoszary: zuzycie ok. 160 g/m przy jednokrotnym
naniesieniu, @ ponad 18 mm

3. Mineralny mostek sczepny

Przed naniesieniem StoCrete TH 250 nalezy w wystarczajagcym stopniu zwilzy¢
poditoze betonowe (za pierwszym razem okoto 24 godzin wczesniej).

Nrwer.: 1/ PL /Sto Sp. z 0.0../. 13.02.2019 / PRODO0009 / StoCrete TG 252 3/6




sto mrrm

Instrukcja Techniczna

StoCrete TG 252

W momencie nanoszenia podtoze betonowe musi by¢ matowo-wilgotne.

Nanies¢ mostek sczepny StoCrete TH 250 za pomocg odpowiedniego pedzla lub
szczotki.

W przypadku przeschniecia materiatu, utwardzony mostek usunaé

z wykorzystaniem obrdbki strumieniowej za pomocg statego Scierniwa i natozyé
ponownie.

Zuzycie ok. 1,9 kg/m?

4. Zaprawa naprawcza

Ochrone StoCrete TG 252 nalezy nanosi¢ na swieze mostki sczepne. Aplikacja
odbywa sig za pomocg kielni, szpachli i gtadkiej pacy. W celu zapewnienia
przyczepnosci zawsze pracowacé metodg ,$Swieze na swieze”.

Zuzycie: ok. 22 kg/m? na kazdy cm gtebokosci wytomu/grubosci warstwy
(wymieszany materiat)

Nastepnie zatrze¢ powierzchnie na szorstko — nie wygtadzac jej, aby zapewnié
przyczepnosc¢ ze szpachldwkg drobnoziarnistg.

5. Pielegnacja

Technika pielegnaciji:

a) pokrywanie folig lub matag
b) spryskiwanie wodg

c) chemiczna pielegnacja

W warunkach normalnych pielegnacja powinna trwa¢ co najmniej 5 dni. Nalezy
przestrzega¢ odpowiedniej normy DIN 1045-3:2012-03, instrukcji B8 niem.
stowarzyszenia producentow cementu “Pielegnacja i ochrona swiezego betonu”
(4.2014) oraz przepisoéw ZTV-ING (2014/12).

Wskazowka:

Chemiczng pielegnacje mozna przeprowadzic¢ tylko, jesli kolejne prace sa z nig
zgodne.

Niemozliwe jest nadanie rGwnomiernego odcienia powierzchni zaprawy.

Folia nie moze dotkng¢ powierzchni zaprawy.

Istotng czes¢ pielegnacji stanowi wystarczajgce nawilzenie podioza betonowego
przed aplikacjg zaprawy, aby podtoze byto nasycone wodg i nie odciggato wody
zarobowej ze Swiezej zaprawy.

Podtoze przed aplikacjg musi by¢ matowo wilgotne.

Schniecie, twardnienie, czas W temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%:
oczekiwania do ponownej StoCrete TF 250 po 5 dniach
obroébki
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Czyszczenie narzedzi Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.
Informacje, zalecenia, Deklaracje/e zgodnosci mozna otrzymac w centrum informacji technicznej
szczegO6lne informacje, StoCretec
pozostate Ogolne informacje dotyczgce obrébki — pod adresem www.sto.pl (produkty)
Opakowanie Worek
Numer artykutu Oznaczenie Pojemnik
00720-001 StoCrete TG 252 25 kg worek
Skladowanie
Warunki magazynowania Przechowywaé¢ w suchym miejscu.
Okres magazynowania W oryginalnym pojemniku do... (patrz opakowanie).

Produkt ma zredukowang zawarto$¢ chromianow.Ta wasciwos¢ jest
gwarantowana do uptywu maksymalnego okresu magazynowania.Zwréci¢ uwage
na okres waznosci zawarty w numerze serii podanym na opakowaniu.
Objasnienie numeru serii, np. 6050017152

Przyktadowo gwarantowany jest okres magazynowania do konca 05. tygodnia
kalendarzowego roku 2016 (pierwsza cyfra = ostatnia cyfra roku, cyfry druga i
trzecia = numer tygodnia kalendarzowego).Dalsze objasnienia — patrz cennik.

Ekspertyzy/aprobaty
071102_Kf Badanie odpornosci na dziatanie amonu i siarczanéw
070605_Kf Badanie odpornosci na dziatanie kwasow

Oznakowanie
Grupa produktowa Zaprawy naprawcze

Bezpieczenstwo Zgodnie z obowigzujgca dyrektywg WE produkt ten podlega obowigzkowi
oznakowania.
Wraz z pierwszg dostawg otrzymajg Panstwo karte charakterystyki substanc;ji
niebezpiecznych dla krajow UE.
Prosimy zapoznac sie z opisem postepowania z produktem, jego przechowywania
i utylizaciji.
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Szczegblne informacje
Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i opierajg sie
na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku samodzielnego
sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegolnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢é w Internecie.

Sto Sp. z 0.0.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl
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