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Polskie projekty techniczne r6znig si¢
od przygotowywanych przez architektéw
z zagranicy brakiem szczegétowych roz-
wigzan detali. Czasem spowodowane jest
to wygodnym ,,zepchnigciem” pojawia-
jacych si¢ probleméw na wykonawcéw,
ktérzy podczas poszczegélnych etapéw
prac hydroizolacyjnych zmuszeni s3 do
rozwigzywaniaréznych probleméw tech-
nicznych. Kiedy indziej nieopracowanie
detali wynika z niecheci projektantéw
do zmudnych przemys§len na temat ko-
lejnych faz rob6t realizowanych przez wy-
konawce, a niekiedy z braku praktyki
budowlanej z zakresu stosowania mate-
riatéw hydroizolacyjnych — szczegélnie
nowoczesnych technologii budowlanych.
Ostatnia przyczyna wydaje si¢ najbardziej
prawdopodobna, bowiem w ostatnich la-
tach mamy do czynienia z wrecz lawi-
nowym naptywem do Polski nowych roz-
wiazan. Powszechnie projektanci ograni-
czaja si¢ do powierzchownego zapozna-
nia si¢ z wybranymi produktami lub tech-
nologiami. Czgsto jedynym zrédiem in-
formacji na temat produktu pozostaja ulot-
ki lub instrukcje techniczne.

W wyraznej sprzeczno$ci z takim sta-
nem pozostaja zalecenia producentow, kté-
rzy zawsze podkreslaja ze podstawowa
gwarancja prawidtowego zastosowania
materiatu jest: albo praktyczne poznanie
jego wiasciwosci technicznych i zasto-
sowawczych, albo skorzystanie z doradz-
twa technicznego producenta podczas pro-
jektowania obiektu. Na naszym rynku

budowlanym niestety nie widaé jeszcze
tak silnych zwiazkéw projektantow i wy-
konawcéw z doradcami technicznymi pro-
ducentéw. W wielu przypadkach mozna
miec¢ zastrzezenia do poziomu obstugi
przez doradcéw technicznych producen-
ta, ktérzy w praktyce raczej pragna sprze-
dac produkt, a nie stuzy¢ pomocg przy pro-
Jjektowaniu. Niebezpieczeristwo popetnie-
nia btedéw podczas prac jest tym bardziej
prawdopodobne, im bardziej wykonaw-
ca ufa jedynie swojemu do$§wiadczeniu.

Podczas projektowania i wznoszenia
obiektéw zaglebionych musi by¢ prze-
strzegana podstawowa zasada: im gigbiej
pod ziemig stosujemy hydroizolacje oraz
im wigkszy jest spodziewany napér wo-
dy, tym wigcej uwagi nalezy poS§wiecié
jakosci prac i tym staranniej przygotowac
rozwiazania detali.

Uszczelnienia stykow

Sciany z tawa

W przypadku, gdy pozioma hydroizo-
lacjana tawie ma by¢ wykonana z papy bi-
tumicznej, szczeg6lnie nalezy zadbac o wy-
stajacy poza lico $ciany pas papy. Od te-
go zalezy zapewnienie mocnego i trwale-
go zespolenia pasa z duzo p6Zniej nano-
szong hydroizolacja pionowa $ciany. Naj-
lepszym rozwiazaniem jest jak najszyb-
sze wykonanie tymczasowego, ale mocne-
go zabezpieczenia wystajacego pasa pa-
py zaraz po utozeniu jej na tawie (moze
to by¢ przykrycie mocna folig PE docisnig-
ta np. deskami szerokosci nie wigkszej
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Rys. 1 Szczegét uszczelnienia pachwiny Sciany i tawy z pozioma
izolacjg bitumiczna. 1 — tawa zelbetowa; 2 — mur ceglany lub z bloczkéw
betonowych; 3 — pozioma hydroizolacja z papy; 4 — wypetnienie spoin;

5 — grunt regenerujacy; 6 — grunt adhezyjny; 7 — fasetka z masy
polimerowo-bitumicznej; 8 — hydroizolacja pionowa polimerowo-

-bitumiczna

niz wystajaca czes$¢ tawy). Zabezpieczenie
takie ma nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
papy pylem, kurzem lub resztkami zapraw,
uchroni¢ ja przed mechanicznym uszko-
dzeniem, np. rozdarciem. W ciagu ostat-
nich pigciu lat tylko dwa razy widziatem
na budowie wykonawcéw, ktérzy zabez-
pieczali wystajacy pas pap. Niestety w prak-
tyce na wigkszos$ci budéw, w momencie
rozpoczynania prac przy pionowych hy-
droizolacjach $cian, pasa niemal nie wida¢
spod grubej warstwy zanieczyszczen. Znacz-
nie gorzej, gdy pas ten nie wystaje poza
lico §ciany. Dla zapewnienia odpowiednio
szczelnego zespolenia dwéch izolacji pas
papy powinien wystawa¢ 7 do 10 cm po-
za lico $ciany zaréwno po jej zewnetrz-
nej, jak i wewnetrznej stronie (rys. 1).
Jezeli pas papy przykryty jest zanie-
czyszczeniami, w zadnym wypadku nie
mozna go pokrywac hydroizolacja. Przede
wszystkim nalezy bardzo ostroznie zmie§¢
szczotka pyl, a brytki zapraw odtamac
recznie, podnoszac lekko pape z powierzch-
ni tawy. Nie wolno przy tym stosowac¢ na-
rzedzi mechanicznych, ani skrobaé pa-
py, bowiem rozdarcie lub wyrwanie jej
kawatka jest uszkodzeniem trudnym do
usunigcia, a naprawa jest kosztowna. Na-
stepnie nalezy wydmuchac resztki pytu
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Rys. 2 Szczeg6t uszczelnienia pachwiny $ciany i tawy z pozioma
izolacjg mineralna. 1 — tawa zelbetowa; 2 — mur ceglany lub z bloczkéw
betonowych; 3 — pozioma hydroizolacja mineralna; 4 — mineralne
wypetnienie spoin; 5 — bitumiczne wypetnienie spoin; 6 — grunt
hydrofobizujacy lub przyczepny; 7 — mineralny szlam wodoszczelny;

8 — fasetka z masy mineralnej wodoszczelnej; 9 — grunt adhezyjny;
10 — hydroizolacja pionowa polimerowo-bitumiczna

sprezonym powietrzem lub usuna¢ je od-
kurzaczem przemystowym. Po czym na-
lezy wystajacy pas zregenerowaé przez
posmarowanie specjalnym preparatem
o rzadkiej konsystencji, zawierajacym bi-
tum i rozpuszczalniki. Po catkowitym wy-
schnigciu wykonuje si¢ gruntowanie pio-
nowej powierzchni §ciany w celu zwigk-
szenia przyczepnosci nanoszonej masy
hydroizolacyjnej. Nastepnie tymczasowo
przykrywa si¢ wystajacy pas papy folia
i wykonuje konieczne naprawy Sciany. Je-
zeli Sciana jest murowana, nalezy wy-
petni¢ cofnigte spoiny i ubytki w ele-
mentach muru. Jezeli $ciana jest betono-
wa, nalezy zeszlifowa¢ wystajace zgru-
bienia, a wzery i puste miejsca wypetni¢
ta sama masa polimerowo-bitumiczna,
ktéra bedzie zastosowana jako hydro-
izolacja na $cianie. W przypadku duzych
lub giebokich ubytkéw, do masy mozna
domiesza¢ do 50% wagowo suchego pia-
sku kwarcowego o uziamieniu 0,2-1,0 mm.
W przypadku niewielkich, ale licznych
ubytkéw, wykonuje si¢ catopowierzch-
niowe szpachlowanie sama masa bez nada-
wania jej grubosci (szpachlowanie zero-
we). Dopiero po przygotowaniu catej po-
wierzchni pionowej Sciany i czota tawy,
usuwa si¢ prowizoryczne zabezpieczenie

z folii i wykonuje wyoblona fasetke w pa-
chwinie pomigdzy $ciang a tawa. Pro-
mien krzywizny fasetki powinien wyno-
si¢ od 3 do 5 cm, a najwigksza jej gru-
bos¢ w jednej warstwie nie powinna prze-
kracza¢ 2 cm. Po catkowitym wyschnig-
ciu masy mozna przystapi¢ do nanosze-
nia masy polimerowo-bitumicznej na $cia-
ne i tawe. Mozna nanosi¢ ja rgczne, za
pomoca pacy stalowej, lub przy duzych
powierzchniach stosowac natrysk.

W przypadku, gdy pozioma hydroizo-
lacje na tawie wykonuje si¢ z wodosz-
czelnego sztywnego szlamu mineralne-
go, przed przygotowaniem fasetki w pa-
chwinie, nalezy zagruntowac, specjalnym
preparatem krzemianujacym, potowe wy-
sokosci czota tawy, jej poziomg wysta-
jaca cze$¢ poza lico Sciany oraz Sciang do
wysoko$ci 30 cm. Nastepnie na jeszcze
wilgotne podioze nanosi si¢ mineralny
szlam wodoszczelny (rys. 2). Na nie
stwardniatym szlamie wykonuje si¢ fa-
setke z podobnego wodoszczelnego szla-
mu mineralnego, ale zawierajacego kru-
szywo gruboziarniste. W tym przypadku
promien krzywizny fasetki powinien wy-
nosi¢ 5 cm, ale juz bez ograniczenia jej
grubosci w jednym procesie roboczym.
Gdyby przed nanoszeniem preparatu
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gruntujacego, zachodzita koniecznos¢ wy-
petniania ubytkéw lub cofnigtych spo-
in, w zadnym wypadku nie mozna tego
wykonywac zwyktym betonem, lecz spe-
cjalnymi zaprawami cementowymi wzbo-
gacanymi polimerami— w obszarze grun-
towania krzemianujacego. Na uwage za-
stuguje fakt, ze w tym wypadku omawia-
ne prace wykonuje si¢ zaraz po wymuro-
waniu pierwszych trzech lub czterech
warstw muru. Po catkowitym stward-
nieniu szlamu i fasetki mozna wykony-
wac dalsze warstwy muru, a po stward-
nieniu zaprawy prace izolacyjne — iden-
tycznie jak w poprzednim wariancie.

Uszczelnienie dylatacji i szczelin

Szczeliny dylatacyjne stosuje si¢ w ce-
lu ochrony konstrukcji budynku przed po-
wstaniem rys i peknigé. Projektuje si¢ je
wszedzie tam, gdzie wystgpowac moze:
— nieréwne osiadanie gruntu,

— wydzielona strefa drgan,
— wabhanie temperatury konstrukcji,
— skurcz powodujacy powstanie rys.

Jednakze w obszarze stosowania hydro-
izolacji, podczas projektowania zawsze na-
lezy wykonac obliczenia statyczne kon-
strukcji z uwzglednieniem obciazen ter-
micznych i skurczu betonu oraz rozwa-
zy¢ mozliwos¢ dodatkowego zbrojenia za-
miast zastosowania szczeliny dylatacyj-
ne. Bezposrednim powodem takiego po-
dejscia jest problem prawidtowego wy-
konania skutecznego uszczelnienia dylata-
cji, szczegdlnie w przypadku wystepo-
wania wody naciskajacej. Innym rodzajem
szczelin sa styki betonu starego z nowym
w miejscach stosowania przerw roboczych.
Projektant powinien w sposob starannie
przemys$lany zlokalizowa¢ przerwy robo-
cze i wyraznie oznaczy¢ je w projekcie tech-
nicznym, za$§ wykonawca—Scisle przestrze-
ga¢ doktadnego ich wykonania.

W przypadku wody nienaciskajace;j
uszczelnienie dylatacji w obszarze dol-
nego poziomu wykonuje si¢ przed wzno-
szeniem Scian. W pierwszej kolejnosci
nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ szczeliny dy-
latacyjnej, tj. czy nie jest wypetniona np.
betonem lub kamieniami. W szczelinie
musi si¢ znajdowac jedynie elastyczne
wypetnienie, np. ze styropianu FS-12. Po
zagruntowaniu powierzchni betonu pod-
ktadowego preparatem zwigkszajacym
przyczepnos$¢ do hydroizolacji nanosi si¢
pierwsza warstwe masy polimerowo-
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-bitumicznej metoda szpachlowania, roz-
poczynajac wzdtuz szczeliny, po obu
jej stronach, na szeroko$¢ po okoto 30 cm.
W Swieza mase trzeba wtopi¢ specjalna
kauczukowga tasme wodoszczelna, jed-
noczesnie ksztattujac ,,fatde” skierowa-
na w dot (rys. 3a). Glebokos¢ wygigcia
nalezy dostosowac do wielkosci przewi-
dywanych ruchéw przemieszczeniowych
elementéw po obu stronach dylatacji.
W miejscach sztukowania taSmy nalezy
Jja skleja¢ na zaktad 10 cm za pomoca spe-
cjalnego kleju wskazanego przez produ-
centa taSmy. Na brzegach dylatacji na-
lezy przewidzie¢ zapas taSmy wystaja-
cy z kazdej strony przynajmniej 1 m po-
za obrys $cian i po zabezpieczeniu go
przed uszkodzeniem, pozostawic¢ na czas
wykonywania $cian. Po stwardnieniu
pierwszej warstwy hydroizolacji nanosi
si¢ druga, pokrywajac nig taSme jedy-
nie do brzegu szczeliny. Po wykonaniu
Scian kontynuuje si¢ przyklejanie ta-
$my na odcinku pionowym dylatacji, ale
ksztattujac ,,fatde” w kierunku do wne-
trza budynku (rys. 3b). Dalsze prace wy-
konuje si¢ w ten sam sposéb, pamigta-
jac o dodatkowej ostonie ochronnej
wzdtuz dylatacji $ciany.
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Rys. 3 Uszczelnienie dylatacji obiektu
w przypadku wody nienaciskajacej:
a — przekroéj pionowy przez posadzke;
b — przekréj poziomy przez $ciane
zewnetrzng. 1 — beton podktadowy posadzki;
2 — wypetnienie szczeliny poziomej,
np. styropianem FS-12; 3 — grunt przyczepny;
4 — pierwsza warstwa hydroizolacji polimerowo-
-bitumicznej; 5 — kauczukowa tasma
wodoszczelna; 6 — druga warstwa hydroizolacji
polimerowo-bitumicznej; 7 — mur $ciany
piwnicznej; 8 — wypetnienie szczeliny pionowej,
np. styropianem FS-12; 9 — warstwa ochronna
przed naporem gruntu zasypowego

Znacznie trudniejsze jest uszczelnienie
dylatacji w wypadku wystgpowania wo-
dy naciskajacej. Po wykonaniu betonu pod-
ktadowego (przed nanoszeniem gruntu
zwigkszajacego przyczepnos$¢) nalezy
sprawdzi¢ jego wilgotnos¢. Jezeli beton
jest mokry, konieczne bedzie zastosowa-
nie dodatkowej warstwy uszczelniajace;j,
ktéra wykonuje sig jako jedng lub dwie po-
wiloki ze sztywnego wodoszczelnego szla-
mu mineralnego (rys. 4a). Dopiero po je-
go stwardnieniu nanosi si¢ warstwy poli-
merowo-bitumiczne. Wzdtuz szczeliny dy-
latacyjnej umieszcza si¢ elastyczng ta-
$me wodoszczelng, ktéra tym razem moz-
na zamocowac za pomocg masy polime-
rowo-bitumicznej lub przyklei¢ klejem,
w sktad ktérego wchodzi bezrozpuszezal-
nikowa zywica reaktywna. Réwniez w tym
przypadku na brzegach dylatacji nalezy
przewidziec¢ i zabezpieczy¢ przed uszko-
dzeniem zapas taSmy wystajacy z kazdej
strony poza obrys $cian. Diugo$¢ taSmy
musi by¢ tak dobrana, aby sklejanie jej na-
stapito powyzej przewidywanego najwyz-
szego zwierciadta wody po zakoriczeniu
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Rys. 4 Uszczelnienie dylatacji obiektu

w przypadku wody naciskajacej: a — przekroj
pionowy przez posadzke; b - przekroj
poziomy przez $ciang zewnetrzna.

1 — beton podktadowy; 2 — wypetnienie
szczeliny dylatacyjnej, np. styropianem FS-12;
3 — szlam mineralny wodoszczelny sztywny;

4 — grunt przyczepny; 5 — pierwsza warstwa
hydroizolacji polimerowo-bitumicznej;

6 — kauczukowa tasma wodoszczelna; 7 — druga
warstwa hydroizolacji polimerowo-bitumicznej;
8 — beton ochronny; 9 — Zelbetowa ptyta denna;
10 — tasma dylatacyjna kompensacyjna;

11 — Sciana zelbetowa; 12 — warstwa ochronna
przed naporem gruntu zasypowego
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budowy. Kolejna czynnoscia jest wykona-
nie warstwy betonu ochronnego, a nastep-
nie zelbetowej ptyty dennej z identycz-
nie uksztattowana szczeling dylatacyjna.
Po utozeniu zbrojenia, a przed betono-
waniem, trzeba zamocowac¢ specjalnie do-
brang taSme dylatacyjna z kompensacja,
ktéra taczy si¢ w miejscach sztukowania
lub skrzyzowan dylatacji przez zgrzewa-
nie (zgodnie z opisem technologicznym
producenta tasmy). Na krawedzi ptyty den-
nej, w linii osi $ciany, taSme trzeba po-
prowadzi¢ pod katem prostym w gére na
wysoko$¢ umozliwiajaca jej zgrzewanie
wzdtuz dylatacji pionowej Scian. Po wy-
konaniu ptyty dennej wylewa si¢ Sciany,
przestrzegajac tej samej zasady stosowa-
nia taSm dylatacyjnych. Po stwardnieniu
i odpowiednim wyschnigciu Scian wyko-
nuje si¢ uszczelnienie pionowej dylatacji
Scian, korzystajac z przygotowanej ta-
$my kauczukowej i tym razem ksztattu-
jac jej ,.fatde” w kierunku do wnetrza bu-
dynku (rys. 4b). Na zakonczenie — po
stwardnieniu hydroizolacji — trzeba wyko-
naé warstwe chroniaca przed uszkodze-
niem przez napierajacy grunt zasypowy.

Uszczelnienie przejscia

rur przez sciany

W przypadku wystgpowania wody nie-
naciskajacej nie ma znaczenia, w ktérym
miejscu rury instalacyjne przechodza przez
Sciang. Warunkiem jest przeprowadzenie
ich prostopadle do niej. Przed wykonaniem
uszczelnienia przejscia, nalezy sprawdzic
drozno$¢ pomiedzy rurg instalacyjna a osto-
nowa. Niedopuszczalne jest zaleganie po-
miedzy nimi kawatkéw betonu, kruszy-
wa lub stali. Rura ostonowa nie moze tez
wystawac poza lico Sciany (rys. 5). Pierw-
szg czynno§$cig jest naniesienie gruntu po-
limerowo-bitumicznego zwigkszajacego
przyczepno$¢ w jednakowym stopniu do
lica $ciany, jak i rury instalacyjnej. Po je-
go wyschnigciu grunt zwigkszajacy przy-
czepno$¢ mozna nanosi¢ na pozostatg po-
wierzchnig $ciany. Po przygotowaniu $cia-
ny, jak w poprzednich przypadkach, wy-
konuje si¢ pierwsza warstwe hydroizola-
cji na $cianie, ale rozpoczynajac od rury
instalacyjnej w odlegtosci 10 cm od lica
$ciany. Po obwodzie rury w pachwinie sty-
ku ze Sciang nalezy wykonac fasetke o pro-
mieniu krzywizny okoto 1 cm i grubosci
od 4 do 5 mm, a nastgpnie, nie dopusz-
czajac do wyschnigcia masy, kontynuowac
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Rys. 5 Sposoéb uszczelnienia rury
przechodzacej przez $ciane w przypadku
wody nienaciskajacej. 1 — Sciana
fundamentowa; 2 — rura instalacyjna; 3 — rura
ostonowa; 4 — grunt polimerowo-bitumiczny
przyczepny do rury i betonu; 5 — grunt
zwigkszajacy przyczepno$é do betonu;

6 — pierwsza warstwa hydroizolacji polimerowo-
bitumicznej; 7 — druga warstwa hydroizolaciji
polimerowo-bitumicznej; 8 — warstwy ochronne

nanoszenie hydroizolacji na Scianie. Je-
zeli zajdzie konieczno$¢ przerwania prac,
mozna to zrobi¢ w odleglosci nie mniej-
szejniz 0,5 m od skraju rury. Po wyschnie-
ciu pierwszej warstwy nanosi si¢ druga
z zachowaniem identycznych uwarunko-
wan jak w przypadku pierwszej. W miej-
scu przej$cia najlepiej stosowac rury sta-
lowe, jednakze w przypadku koniecznosci
uzycia innych, przed ich zastosowaniem
trzeba sprawdzi¢ u producenta mas hydro-
izolacyjnych ich przyczepnos¢ do materia-
tu rury.

Przejscia rur przez $ciang w przypad-
ku wystgpowania wody naciskajacej za-
wsze nalezy projektowa¢ mozliwie naj-
wyzej w stosunku do zwierciadta wody
gruntowej. W tym przypadku uszczelnie-
nie wykonuje si¢ uzywajac specjalnych
kotnierzy ostonowych (rys. 6). Kotnierz
tzw. staty zabetonowuje si¢ jeszcze pod-
czas zalewania masy betonowej w §cia-
nie. Jego powierzchnia zewnetrzna musi
pokrywac si¢ z licem $ciany. W nastgpne;j
kolejnosci, w rurze ostonowej kotnierza
stalego, montuje si¢ rurg instalacyjna wraz
z dociskowym kotnierzem stalowym i kau-
czukowym mankietem uszczelniajacym.
Powierzchnig §ciany pokrywa sig grun-
tem przyczepnym i przygotowuje si¢ jak
poprzednio. Pierwszg warstwe hydro-
izolacji nanosi si¢ na powierzchnig $cia-
ny oraz na kotnierz staty i na §wiezg war-
stwe lekko weiska si¢ mankiet kauczuko-
wy. Po wyschnigciu pierwszej warstwy

Rys. 6 Sposob uszczelnienia rury
przechodzacej przez Sciane w przypadku
wody naciskajacej. 1 — $ciana fundamentowa;
2 — rura ostonowa z kotnierzem statym;

3 —rura instalacyjna; 4 — grunt zwigkszajacy
przyczepno$¢ do betonu; 5 — pierwsza warstwa
hydroizolacji polimerowo-bitumicznej; 6 — druga
warstwa hydroizolacji polimerowo-bitumicznej;
7 — kauczukowy mankiet uszczelniajacy;

8 — dociskowy kotnierz stalowy; 9 — warstwa
ochronna; 10 — ruchomy element rozprezny

nanosi si¢ druga, pokrywajac tym razem
cata powierzchnig mankietu. Po catkowi-
tym wyschnigciu masy (zwykle 2 do 3 dni)
przysuwa si¢ kotnierz ruchomy i doci-
ska §rubami po obwodzie. Ostatnia czyn-
noscig jest nasunigcie na rure instalacyj-
na specjalnego elementu rozpreznego, kté-
rego sil¢ docisku do rury reguluje si¢ wkre-
cajac Sruby naprzemianlegle. Jezeli pod-
czas eksploatacji obiektu pojawi si¢ wy-
ciek wody, bez obaw nalezy stopniowo
docisna¢ Sruby (rys. 6 poz. 10) do momen-
tu jego ustania.

Hydroizolacja $ciany

prefabrykowanej

Czasami w praktyce projektowej zacho-
dzi koniecznos¢ zastosowania prefabryko-
wanych dzielonych $cian (rys. 7). W takim
przypadku posadowienie $cian zabezpie-
cza si¢ stosujac, na styku gérnych i dol-
nych elementéw Scian, specjalny wodosz-
czelny szlam mineralny o duzej wytrzy-
matosci na $ciskanie. Zaraz po ustawieniu
elementéw gérmych konieczne jest usunig-
cie nadmiaru szlamu, aby wyréwnac lico
Sciany. Podczas prac hydroizolacyjnych
od strony gruntu w pierwszg warstwe na-
lezy zatopié elastyczng taSme kauczuko-
wa, ktérej przebieg musi by¢ zgodny z po-
ziomg i pionow3 osig ztaczy elementow.
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Rys. 7 Hydroizolacja prefabrykowanej
$ciany garazu. 1 - zelbetowa $ciana na tawie;
2 — betonowa $ciana prefabrykowana;
3 — wodoszczelny szlam mineralny; 4 — grunt
adhezyjny; 5 — dwie warstwy hydroizolacji
polimerowo-bitumicznej; 6 — kauczukowa tasma
elastyczna; 7 — membrana ochronna
kubetkowa; 8 — grunt przyczepny; 9 — emulsja
polimerowo-bitumiczna; 10 — podsypka
z kruszywa ptukanego 8-16 mm; 11 —folia PE
ochronna; 12 — wktadka dystansowa;
13 — beton podktadowy; 14 — jastrych betonowy
jako posadzka uzytkowa

W tym miejscu pragne zwréci¢ uwage
na btad niezwykle czesto popetniany w kra-
jowej praktyce projektowej i wykonaw-
czej. Niemal powszechnie uwaza sig, ze
izolacji przeciwwilgociowej wymaga tyl-
ko zewnetrzna strona Sciany, natomiast
od strony wnetrza izolacje uktada si¢ jedy-
nie pod posadzka, wywijajac ja na Sciane.
Nic bardziej btednego. Pod posadzka oraz

12

8 9 10 11

po wewnetrznej stronie §ciany panuje pra-
wie taka sama wilgotno$¢ gruntu — za spra-
wa podciagania kapilarnego. Zatem we-
wnetrzng powierzchnie Sciany, poczawszy
od poziomej izolacji na fawie, nalezy tak-
ze pokry¢ dwuwarstwowa hydroizolacja
az do przewidywanego ostatecznego po-
ziomu posadzki w garazu. Po jej wyschnie-
ciu utozy¢ trzeba membrang ochronna i wy-
kona¢ warstwe podsypki z kruszywa ptu-
kanego 8-16 mm, na ktdrej, po zabezpie-
czeniu folig PE grubosci 0,2 mm, trzeba
wyla¢ beton podkiadowy oddzielony od
Scian wktadka dystansowa. Dalsze prace
zwiazane z hydroizolacja pozioma wyko-
nuje si¢ zgodnie z wezesniejszymi wytycz-
nymi. Na uwage zastuguje tez koniecznos¢
zatopienia taSmy kauczukowej (rys. 7 poz. 6)
w pierwszej warstwie masy hydroizola-
cyjnej w pachwinie wzdtuz styku beto-
nu podktadowego ze Sciang. W tym przy-
padku tasme nalezy uksztattowac z pew-
nym naddatkiem w zagigciu pachwiny,
umozliwiajac swobodny ruch podczas osia-
dania posadzki — bez utraty szczelnosci
potaczenia.

Uszczelnienie korytek

odwodnieniowych

dla samochodéw osobowych

i cigzarowych

Posadzka garazy i parkingéw musi by¢
odwodniona, najlepiej za pomoca odwod-
nienia liniowego.

5 6 7 8 13
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Rys. 8 Sposoéb posadowienia i hydroizolacji korytek
odwodnieniowych dla samochodéw osobowych. 1 — beton
podktadowy; 2 — odptyw z korytek odwodnieniowych; 3 — korytko
odwodnieniowe; 4 — beton zywicowy; 5 — posadowienie korytek

na mineralnym szlamie wodoszczelnym; 6 — grunt adhezyjny;

7 — dwie warstwy hydroizolacji polimerowo-bitumicznej; 8 — folia
ochronna PE; 9 — jastrych posadzki uzytkowej; 10 — wodo-

i benzynoodporna farba dyfuzyjna; 11 — sznur dylatacyjny o zamknietych
porach; 12 —wodo- i benzynoodporny kit uszczelniajacy
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Posadowienie i uszczelnienie koryt-
ka przeznaczonego dla samochodéw oso-
bowych przedstawia rysunek 8. Prace roz-
poczyna si¢ od zakotwienia odptywéw,
ktére nalezy zamocowac w betonie pod-
ktadowym za pomoca np. betonu zywi-
cowego lub mineralnej masy zalewowe;j.
Nastepnie na wypoziomowanej warstwie
betonu ustawia si¢ wodoszczelne koryt-
ka, jedno za drugim, na Swiezej warstwie
wodoszczelnego szlamu mineralnego gru-
bosci 4-5 mm. Pozwala to tatwo uzy-
ska¢ zgodnos§¢ poziomu korytek z osta-
tecznym poziomem posadzki. Po stward-
nieniu szlamu mineralnego wykonuje sig
klasyczna hydroizolacje dwuwarstwowa,
wykorzystujac mase polimerowo-bitu-
miczng (wcze$niej nalezy zagruntowac
powierzchnig, aby zwigkszy¢ jej przy-
czepno$¢). Obie warstwy nalezy ,,wy-
wina¢” na pionowe $cianki korytek do po-
lowy ich wysokosci. Po stwardnieniu ma-
sy i utozeniu folii ochronnej wylewa si¢
jastrych betonowy, ktéry po pokryciu spe-
cjalng farba bedzie stanowit posadzke
uzytkowa garazu. Jastrych ten nalezy od-
suna¢ o 10 mm od korytek, a powstala
szczeling dylatacyjna najpierw wypet-
ni¢ sznurem dylatacyjnym o zamknigtych
porach, a nastepnie nasaczy¢ specjalnym
gruntem reaktywnym i wypelni¢ masa dy-
latacyjna na zimno lub goraco. Przed wy-
petnianiem szczelin najpierw nalezy do-
kona¢ malowania posadzki. Jednakze

1 12 10 9 5
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Rys. 9 Sposoéb posadowienia i uszczelnienia korytek
odwodnieniowych dla samochodéw cigzarowych. 1 — beton zabudowy
korytka; 2 — korytko odwodnieniowe; 3 — podsypka z kruszywa ptukanego
8+16 mm; 4 — folia ochronna; 5 — beton podkiadowy; 6 — grunt adhezyjny;
7 — dwie warstwy hydroizolacji polimerowo-bitumicznej; 8 — kauczukowa
tasma uszczelniajaca; 9 — folia ochronna PE; 10 — betonowy jastrych
posadzki garazu; 11 — wodo- i benzynoodporna farba dyfuzyjna;
12 — sznur dylatacyjny o zamknietych porach;
13 — wodo- i benzynoodporny kit uszczelniajacy
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te¢ czynno$¢ oraz wypetnianie mozna do-
piero przeprowadza¢ po ustaniu skurczéw
betonu oraz po osiggnigciu przezen wil-
gotnoSci wzglednej 3-4%. Zwykle dla
osiggnigcia takiej wartoSci trzeba od-
czekaé nie mniej niz 60 dni. Masa dyla-
tacyjna oraz farba posadzkowa musza by¢
odporne na dziatanie wody, soli, benzy-
ny, oleju i detergentéw, a takze mrozu.

Posadowienie i uszczelnienie korytek
przeznaczonych dla samochodéw cigza-
rowych przedstawia rysunek 9. Rozwia-
zanie to rézni si¢ od poprzedniego tym,
ze prace posadzkowe rozpoczyna si¢ od
posadowienia korytek na dobranych od-
powiednio do obcigzen postumentach be-
tonowych. Dopiero péZniej wykonuje si¢
podbudowe z kruszywa plukanego
8-16 mm i po utozeniu folii PE wylewa
si¢ beton podktadowy. Dalsze prace hy-
droizolacyjne wykonuje si¢ juz identycz-
nie jak poprzednio, ale wzdtuz styku be-
tonu podktadowego z fundamentem ko-
rytek trzeba zatopi¢ taSme kauczukowa
w pierwszej warstwie masy polimero-
wo-bitumicznej. Podczas wykonywania
jastrychu betonowego posadzki trzeba
przewidzie¢ szczeling dylatacyjna, szero-
kosci 10 mm, zaréwno przy krawedzi ko-
rytek, jak tez w linii utozenia taSmy kau-
czukowej. Identycznie jak poprzednio
uszczelnia sig szczeliny dylatacyjne.

Omoéwione sposoby posadowienia
i uszczelnienia korytek odwodnieniowych
mozna stosowac tylko w przypadku wy-
stepowania wilgoci gruntowej lub wody
nienaciskajacej. W przypadku wystepo-
wania wody naciskajacej najlepie;j jest za-
stosowac posadowienie na zelbetowej pty-
cie wodoszczelnej, a same korytka mon-
towaé¢ w odpowiednio pogrubionej war-
stwie jastrychu —z obcigzeniem tylko sa-
mochodami osobowymi.

Niezaleznie od przewidzianej grubo-
sci izolacji— pionowej lub poziomej — za-
wsze nalezy dazy¢ do dwuwarstwowego
(ciefiszego) jej nanoszenia zamiast jedno-
warstwowego (grubszego). Jezeli podczas
nanoszenia masy polimerowo-bitumicznej
zajdzie konieczno§¢ zastosowania prze-
rwy roboczej, nigdy nie nalezy dokony-
wac tego w linii naroznikéw. Przestrzega-
" nie tych zalecen zwigkszy skutecznos¢
i niezawodno$¢ hydroizolacji.

Jerzy B. Zembrowski

llustracje autora

http://www.budnet.pl

TECHNOLOGIE | MATERIALY

Kryte ptywalnie

gminne

Kryte ptywalnie dla gmin i matych miast nie sg realizowane

dla zysku i zazwyczaj nie moga go przynies¢. Inwestorzy to ludzie

tworzgcy lokalng spotecznosé, ktdra powinna zadecydowac

o potrzebie budowy ptywalni, jej zakresie i funkcjach. Jakie zatem

powinny by¢ kryteria wyboru programu ustugowego ptywalni

i jak okresli¢ konieczne koszty, aby powstat obiekt o jak

najbogatszej ofercie ustug, a koszt jego realizacji

nie przekroczyt mozliwoéci lokalnego budzetu?

W ostatnich latach obserwuje sig¢ bar-
dzo duze zainteresowanie lokalnych spo-
teczno$ci budowa krytych ptywalni. Po-
wstajace obiekty znacznie r6znia si¢ pro-
gramami ustugowymi, liczba i rozmia-
rami basenéw, wyposazeniem w atrak-
cje wodne, a co za tym idzie — takze kosz-
tami realizacji. Poréwnanie kosztéw
realizacji ptywalni o podobnych progra-
mach ustugowych i wyposazeniu po-
kazuje, ze naklady sa rézne i wynosza
od 4 do okoto 18 mln zt. Skad biorg si¢
tak duze réznice?

Kryteria wyboru

programu ustugowego

Inwestor powinien kierowac sig trze-
ma giéwnymi kryteriami:
— kosztéw realizacji,
— ogélnego programu uzytkowego,
— szczegblowego programu uzytkowego.
Powinna temu towarzyszy¢ rzetelna ana-
liza ekonomiczno-finansowa — biznesplan.
Nalezy réwniez ustali¢ czy obiekt bedzie
rentowny, czy stale dotowany.
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gimnastyczna, po prawej ptywalnia
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Gminny Zespo6t Szkolny w Proszéwkach — od lewej budynek szkolny, w srodku sala

Kryterium kosztow realizaciji

Inwestor powinien okresli¢:

jaka czes$¢ budzetu mozna przeznaczy¢
na przedsigwzigcie z lokalnego budze-
tu, wlasnych zasobéw inwestora lub
kredytéw bankowych,

mozliwo$¢ uzyskania dodatkowych
srodkéw z doptat funduszy celowych
wojewddzkich lub centralnych,
mozliwo$¢ uzyskania dodatkowych
funduszy lub aportéw rzeczowych ze
sponsoringu i/lub od potencjalnych
wspotudziatowcow,

mozliwo$¢ etapowania realizacji ze
wzgledu na lokalizacje obiektu i pro-
gram ustugowy,

mozliwo$¢ wynajmu lub dzierzawy
niektérych ustug przez najemcéw lub
dzierzawcéw, ktérzy wykonaja prace
wykorczeniowe,

jakim systemem bedzie realizowany
obiekt (nalezy zapobiec korupcjii ge-
nerowaniu dodatkowych kosztéw
przez posrednikéw realizujacych in-
westycje).
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