Instrukcja Techniczna

Sto-Putzgrund
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Charakterystyka

Zastosowanie e na zewnatrz
¢ na mineralne i organiczne podtoza
¢ do tynkéw organicznych i na bazie zywicy silikonowej
¢ do modyfikowanych tynkéw mineralnych
e do tynkéw dyspersyjno-silikatowych
« do tynkéw wierzchnich z efektem lotosu®

Wiasciwosci e zapewnia dobrg przyczepnos¢
e reguluje chionnos¢ poditoza
¢ wydtuza czas otwartego schnigecia tynku wierzchniego podczas obrdbki
¢ produkt odporny na dziatanie alkaliow
e przepuszcza pare wodng i CO,
¢ produkt barwiony

Wyglad e zawiera wypetniacz

Specyfikal/informacje ¢ bez powtoki koncowej tylko w ograniczonym stopniu odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych

Dane techniczne

. Norma/ przepis Wartos¢/ .
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka

Gestosc PN-EN ISO 2811 1,4-1,6 g/lcm3
Roéwnowazna dyfuzyjnie
grubo$c¢ warstwy powietrza
Wspétczynnik. oporu
dyfuzyjnego pary wodnej p
Uziarnienie 500 pm

Podane parametry sg wartosciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatno$¢ produktu.
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Wymagania

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka
cementowego, wykwitdéw i substancji antyadhezyjnych.

Przed naniesieniem kolejnej warstwy nalezy poczeka¢ na wyschniecie danego
tynku podktadowego zgodnie z jego czasem schniecia. Czas twardnienia nowych
mineralnych tynkéw podktadowych wynosi ok. 1 dzien/mm warstwy. Obowigzujg
informacje dot. nanoszenia kolejnych powtok zawarte w instrukcjach technicznych
tynkéw podkfadowych.

Przygotowania

Aplikacja

Sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejagcych powtok. Usung¢ powtoki o niedostatecznej
nosnosci/przyczepnosci.

Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura podtoza i powietrza: +5 °C
Maksymalna temperatura podtoza i powietrza: +30 °C

W przypadku wilgotnych i chtodnych warunkéw pogodowych zastosowac produkty
StoPrep QS i Sto-Putzgrund QS.

Przygotowanie materiatu

Przed obrébkg materiat dobrze wymieszaé. Produkt jest gotowy do obrébki.

W zaleznosci od podtoza rozcienczy¢ produkt, dodajgc maks. 10% wody.
Zalecenie: Aby zapobiec pojawianiu sie¢ ewentualnych wykwitow weglanu wapnia
z podtozy mineralnych, rozcienczy¢ materiat maks. 5% wody.

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

powtoka posrednia 0,30 kg/mz

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrobki, podtoza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczgce zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powlok

Powtoka gruntujgca:
Odpowiednio do rodzaju i stanu podtoza.
Bardzo chionne podioza: Zagruntowac¢ srodkiem StoPlex W lub StoPrim Micro.

Powtoka posrednia:
Sto-Putzgrund w kolorze powtoki koncowej

Powtoka koncowa:

tynk wierzchni z technologig efektu lotosu®, tynki wierzchnie na bazie zywicy
silikonowej i organiczne, tynki dyspersyjno-silikatowe i modyfikowane tynki
mineralne

Nrwer.: 1/ PL /Sto Sp. z 0.0../. 17.01.2018 / PROD0621 / Sto-Putzgrund 2/5



Instrukcja Techniczna

Sto-Putzgrund

Aplikacja

Malowanie, malowanie watkiem

Natrysk bezpowietrzny — tylko warunkowo

Schniecie, twardnienie, czas
oczekiwania do ponownej
obrébki

Produkt wysycha fizycznie poprzez odparowanie wody.
Duza wilgotnos¢, niska temperatura i mata wymiana powietrza wydtuzajg czas
schniecia.

Przy temperaturze powietrza i podtoza +20 °C i wilgotnosci wzglednej 65 %
nastepng warstwe mozna nanosi¢ po ok. 12 godzinach.

Czyszczenie narzedzi

Dostawa

Wyczysci¢ wodg natychmiast po uzyciu.

Kolor

biaty, barwiony wg systemu StoColor

Barwienie

Sktadowanie

Mozliwe zabarwienie przy uzyciu maks. 1% StoTint Aqua.

Warunki magazynowania

Przechowywac¢ w szczelnie zamknietym opakowaniu i chroni¢ przed mrozem.
Chroni¢ przed wysoka temperaturg i bezposrednim nastonecznieniem.

Okres magazynowania

Ekspertyzy/aprobaty

Najwyzsza jakos¢ produktu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu
gwarantowana jest do konca okresu waznosci. Data waznosci jest zawarta

w numerze serii na opakowaniu.

Objasnienie numeru serii:

cyfra 1 = ostatnia cyfra roku, cyfry 2 i 3 = numer tygodnia.

Przykiad: 9450013223 — produkt wazny do konca 45 kalendarzowego tygodnia
2019 roku

ETA-05/0130 StoTherm Vario 1 (EPS i StoLevell Uni)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-06/0045 StoTherm Vario 3 (EPS i StoLevell Novo)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-06/0107 StoTherm Vario 4 (EPS i StoLevell Duo)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-03/0037 StoTherm Vario 5 (EPS i StoLevell Beta)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-12/0561 StoTherm Vario 7 (EPS i StoLevell FT)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-09/0231 StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L i StoLevell Uni)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-07/0027 StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L i StoLevell Novo)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-13/0901 StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L i StoLevell FT)
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Europejska Aprobata Techniczna

ETA-13/0581 StoTherm Mineral 8 (budownictwo drewniane MW-L oraz
StoLevell Uni/StoLevell Novo, mocowanie: klejenie)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-06/0197 StoTherm Cell
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-08/0303 StoTherm Wood 1 (budownictwo drewniane — HWF oraz
StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, mocowanie:
kotkami)

Europejska Aprobata Techniczna

ETA-09/0304 StoTherm Wood 2 (budownictwo drewniane — HWF oraz
StoLevell Uni/StoLevell FT, kotki/klej)
Europejska Aprobata Techniczna

ETA-13/0580 StoTherm Resol Plus

Europejska Aprobata Techniczna
ETA-17/0041 StoTherm PIR

Europejska Aprobata Techniczna
ETA-17/0406 StoVentec R

Europejska Aprobata Techniczna
ETA-17/0705 StoTherm Basic EPS

Europejska Aprobata Techniczna
ETA-17/0706 StoTherm Basic MW/MW-L

Europejska Aprobata Techniczna

Oznakowanie

Grupa produktowa

Srodek gruntujacy

Sktad

Wedtug wytycznych VdL dotyczacych powtok budowlanych
dyspersja polimerowa

dwutlenek tytanu

wypetniacze mineralne

wypetniacze silikatowe

woda

glikoeter

zwigzki alifatyczne

zageszczacz

dyspergatory

Srodek zwilzajgcy

Srodki regulujgce pH

srodek konserwujacy na bazie BIT/MIT (1:1)
srodek konserwujacy na bazie bronopolu (INN)

Bezpieczenstwo

Stosowac sie do karty charakterystykil
Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa odnoszg sie do produktu w stanie dostawy,
nieprzetworzonego.
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EUH210

EUH208

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-
3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1),
2-metyl-2H-izotiazol-3-on. Moze powodowac¢ wystgpienie reakcji alergicznej.

Substancje te sg konserwantami.

Szczegélne informacje

Sto Sp. zo.o.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i
opieraja sie na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika

z obowigzku samodzielnego sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej
dozwolone sg dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego
zastosowania uzytkownik dziata na witasne ryzyko. Dotyczy to w szczegdlnosci
taczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe
Instrukcje Techniczne tracg waznos$é. Aktualne wydanie mozna znalez¢
w Internecie.
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