Instrukcja Techniczna

StoCryl GW 200

Wzmacniajgcy srodek gruntujgcy gﬁ g.,ic ;

Charakterystyka

Zastosowanie e warstwa gruntujgca do starych, nosnych powitok, takze kredujgcych
¢ warstwa gruntujgca systemow ochrony powierzchniowej betonu

Wiasciwosci ¢ bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtoza oraz powtok posrednich i koncowych
¢ bardzo dobra przyczepnos$c¢ do starych powtok
o tatwa obrobka
e produkt wodorozcienczalny

Wyglad e bezbarwny
Specyfika/informacje e nie stosowaé na powierzchniach bezposrednio obcigzonych ruchem pieszym i
kotowym

Dane techniczne

. Norma/ przepis Wartos¢/ .
Kryterium Informacje
kontrolny Jednostka
Gestos¢ PN-EN ISO 2811 0,9 -1,1 g/cm3

Podane parametry sg wartoSciami srednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na
zastosowanie w naszych produktach naturalnych surowcéw, rzeczywiste wartosci
w poszczegolnych dostawach moga nieznacznie odbiega¢ od podanych, co
jednak nie ma wptywu na przydatno$¢ produktu.

Wymagania Wymagania dotyczace podtoza:
Beton:
Podtoze powinno by¢ wytrzymate oraz wolne od substancji antyadhezyjnych
i obcych.

Warstwy betonu i powtoki szlamowe o mniejszej wytrzymatosci nalezy usunaé.

Suche, zgodnie z definicjg dyrektywy dot. napraw konstrukcji betonowych 2001-
10, jednak zaleznie od klasy betonu. Wilgotno$¢ podtoza mierzona za pomoca
urzadzenia CM moze wynosi¢ maks. 4% wag. dla betonu klasy C30/37 i maks. 3%
wag. dla betonu C35/45.
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Stare powtoki
Wysoka przyczepnos¢ i wytrzymatosé

Podtoze powinno by¢ wytrzymate oraz wolne od substancji antyadhezyjnych
i obcych. Warstwy betonu i powtoki szlamowe o mniejszej wytrzymatosci nalezy
usungc.

Przygotowania

Podtoze nalezy przygotowac stosujgc odpowiednig technike mechaniczng, np.
przez piaskowanie lub wodg pod wysokim cisnieniem (> 800 baréw).
Pory i raki nalezy wystarczajgco otworzyc¢.

Aplikacja
Temperatura aplikacji

Minimalna temperatura obrobki: +8 °C
Najwyzsza temperatura obrébki: +30 °C

Przygotowanie materiatu

Gotowy do uzycia

Zuzycie

Rodzaj zastosowania Zuzycie ok.

$rodek gruntujgcy 0,2 I/m2

Zuzycie materiatu uzaleznione jest miedzy innymi od obrébki, podioza oraz
konsystencji. Podane wartosci dotyczace zuzycia nalezy traktowac jako
orientacyjne. Doktadne wartosci dotyczgce zuzycia nalezy ustali¢ dla danego
obiektu.

Struktura powtok

1. Przygotowanie podtoza
2. Gruntowanie srodkiem StoCryl GW 200
3. Pokrywanie powtokg, np. StoCryl V 100/StoCryl V 200/StoCryl EF

Aplikacja

1. Przygotowanie podtoza

2. Gruntowanie
Nanosi¢ StoCryl GW 200 na przygotowane podioze watkiem, pedzlem lub
natryskowo.

Zuzycie ok. 0,18-0,2 I/m2
3. Powtoka
Pokrywac¢ powtoka, np. StoCryl V 100/StoCryl V 200/StoCryl EF, zgodnie

z instrukcja techniczng.

Mozliwos$¢ obrdbki:
przy +20 °C i 65 % po 12 godzinach
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Czyszczenie narzedzi Po uzyciu natychmiast wyczysci¢ wodg, stwardniaty materiat mozna usung¢
jedynie mechanicznie.

Informacje, zalecenia, Ogdlne informacje dotyczgce obrébki — pod adresem www.sto.pl (produkty)
szczegOlne informacje,
pozostate
Opakowanie kanister

Numer artykutu Oznaczenie Pojemnik

00879-002 StoCryl GW 200 20 L Canister
Skiadowanie
Warunki magazynowania Chroni¢ przed wilgocig, mrozem i bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
Okres magazynowania W oryginalnym pojemniku do... (patrz opakowanie).

Oznakowanie
Grupa produktowa Srodek gruntujacy

Bezpieczenstwo Stosowac sie do karty charakterystyki!

Szczegoblne informacje
Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan i opierajg sie
na naszych doswiadczeniach. Nie zwalniajg one uzytkownika z obowigzku samodzielnego
sprawdzenia przydatnosci i zastosowania produktu.
Zastosowania niewymienione jednoznacznie w niniejszej Instrukcji Technicznej dozwolone sg
dopiero po konsultacji. W razie braku dopuszczenia do takiego zastosowania uzytkownik
dziata na wtasne ryzyko. Dotyczy to w szczegolnosci tgczenia z innymi produktami.

Wraz z ukazaniem sie nowej Instrukcji Technicznej wszystkie dotychczasowe Instrukcje
Techniczne tracg waznos¢. Aktualne wydanie mozna znalez¢ w Internecie.

Sto Sp. zo.o.

ul. Zabraniecka 15

PL 03-872 Warszawa
Telefon: 022 511 61 00
Telefax: 022 511 61 01
www.sto.pl
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