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Detale taraséw i balkonéw

(czeéé 1)

Nawet najwymyslniej zaprojektowany taras czy balkon nie zadowoli w praktyce
architekta ani uzytkownika, jezeli nie zostanqg dopracowane szczegéty
czyli detale rozwigzan. To wlasnie pieczotowite opracowanie detali
$wiadczy o klasie projektanta, natomiast dbato$é o szczegéty
$wiadczy o klasie wykonawcy, bowiem jak zwykle ,diabet tkwi w szczegétach”.

1 Kazdy wykonaweca, ktory zbudowat
chociaz jeden taras, pamieta jak wiele
mial watpliwosSci podczas budowy, jak
wiele niejasnosci spowodowanych by-
o niejednoznacznym i czesto uprosz-
czonym projektem budowlanym. Mu-
sze Panstwa zapewnié, ze chociaz
mialem juz w swoim reku kilka setek
krajowych projektow zrealizowanych
obiektow, to naprawde tylko raz spo-
tkalem taki, w ktorym autor naryso-

wszystkie wystepujace tam szczegoly.
Swiadczy to dobitnie o rzetelnosci na-
szych architektow. A przeciez brak
| rozrysowanych szczeg6low to absolut-
na pewnos$¢ potknieé wykonawcy,
a zatem tez pewnos¢ powstania wadli-
wych, tj. cieknacych czy spekanych
| tarasow. Jak wielkg zmorg sg tak nie-
dopracowane tarasy czy balkony, juz
‘ pisalem. Prosze tylko zwrdci¢ uwage
na bardzo czesty fakt, ze jezeli taras

‘ nie przecieka w swojej glownej po-
| wierzchni, to zwykle przecieki wyste-
‘ puja albo tuz przy budynku, albo
| w strefach rynien czy stupkéw balu-
‘ strad. Tak wlasnie dajag o sobie znaé —

weczesniej czy pézniej — niedopracowa-
| ne szczegoly.

wal, jak wykonawca ma rozwigzaé |

Artykutem tym kontynuujemy cykl porad dla
projektantéw i wykonawcow

autorstwa mgr inz. Jerzego B. Zembrowskiego,
Doradcy Technologii Budowlanych,

prezesa firmy SOLAR BIT z Biategostoku.

O tym, jak wazng role odgrywaja
wlasénie detale, niechaj §wiadezy obo-
wigzek w zachodnich wytycznych pro-
jektowych rozrysowywania przez pro-
jektantow wlasnie wszystkich naj-
wazniejszych w obiekcie detali. Pra-
wie zaden krajowy projekt nie zostal-
by przekazany do realizacji w tych
panstwach, bo niemal zaden nie za-
wiera oddzielnej czeSci poswieconej
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detalom. Muszg o tym pamietac nasi
projektanci, bowiem kiedy znajdzie-
' my sie w Unii Europejskiej, zachodni
inwestorzy w odpowiedzi przywioza
swoich projektantow, ktorzy chetnie
zadomowiag sie u nas, bowiem tutaj
a nie u nich, pojawia sie boom budow-
lany. Zwlaszcza ze razem z Unig poja-
wi sie i u nas konieczno$¢ materialnej
odpowiedzialnoSci projektantow za
swoje dzielo. Zapewne wymusi to
| wreszcie pelng dbalo§¢ autoréw
o szczegoly, ale wygraja tylko ci, kto-
rzy juz teraz poswieca znacznie wiecej
czasu swoim projektom (oczywiscie
z konieczno§ci podnoszac, niestety,
ceny swoich ustug). Tymczasem na
braku dbalosci o szczegoly cierpi in-
westor, ktorego zmartwienia poteguje
{ dodatkowo beztroski wykonawca.
| W tym miejscu (zeby nie pograzac juz
‘ tylko architektéw), pragne wyjaénié
definicje beztroskiego wykonawcy.
Jest to taki, ktéoremu sie wydaje, ze
najprostszg dziedzing w budownic-
twie jest: malowanie i klejenie plytek,
tj. ,machanie” pedzlem czy rozmie-
szanie kleju. Ale juz niedlugi zywot
takich ,budowlancéw”, bowiem za-
| rzadzenia z Unii jednoznacznie wy-




maga¢ beda udokumentowanego
szkoleniem 1 egzaminem certyfikatu
na wszelkie prace budowlane. Ponad-
to wieloletnia majatkowa odpowie-
dzialno§¢ gwarancyjna wykonawcy,
na pewno usunie z rynku wszystkich
pseudobudowlancow.

Teraz pragne usprawiedliwic¢ sie
skad tak gorzkie i alarmistyczne re-
fleksje. Ot6z ostatnio mialem okazje
blizej przyjrzeé¢ sie projektowi domu
jednorodzinnego, ktéry wygral pe-
wien wazny ogolnopolski konkurs i -
o zgrozo — pelen powaznych bledéw
zostal zrealizowany razem z tymi ble-
dami! Wykonawca nie widzac rozpra-
cowanych szczegoléw, rownie lekko
potraktowal swoje budowanie, twier-
dzgc, ze wykonal wszystko zgodnie
z projektem. Jeden z Czytelnikéw
zwrocil sie do mnie z prosbg o ocene
tego domu i w ten sposéb ustrzegltem
go przed absolutnie nieudang inwe-
stycja, zas sam jeszcze raz utwierdzi-
lem sie w przekonaniu, ze architekt
powinien kazdy swdj projekt skonsul-
towaé w calosci z doradca budowla-
nym. Okazalo sie tez, ze komisja kon-
kursowa zwracala uwage glownie na
takie aspekty jak: funkcjonalno§é po-
mieszczen, wyglad, kolorystyke oraz
innowacyjnosé architektoniczng bu-
dynku, zagospodarowanie terenu. Ta-
kie aspekty jak: ruch ciepla i wilgoci
czy odpornosé poszczegélnych roz-
wigzan na dzialania przyrody, zostaly
catkowicie pominiete! Na szczeScie,
brak wyobrazni technicznej projek-
tanta dal szybko znac o sobie, bowiem
kilka dni przed oddaniem budynku do
uzytkowania odpadia wykladzina ko-
mina, co podpowiedzialo niedoszlemu
uzytkownikowi o potrzebie technicz-
nej oceny budynku.

Wréémy jednak do detali taraséw
i balkonéw. Pragne zaznaczy¢, ze
przedstawie rozwiazania w budyn-
kach wznoszonych z materialéw ciez-
kich, tj. z betonu lub wszelkich
muréw. Rozwiazania taraséw i balko-
néw w budynkach ze szkieletu drew-
nianego czy stalowego to temat na od-
dzielne niedalekie opracowanie.

Warstwa drenazowa

w tarasach

W poprzednich odcinkach porad
wspomnialem o coraz powszechniej-
szej technice wykanczania nawierzch-
ni taras6w plytami na podsypce dre-
nazowej. Sposéb ten jest o tyle wygod-
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ny, ze po wykonaniu izolacji przeciw-
wodnych oraz dylatacji pozwala pra-
cowaé przy kazdej niemal pogodzie
i to bez koniecznych przerw technolo-
gicznych. Metoda drenazowego od-
prowadzenia wody stosowana jest
glownie na tarasach naziemnych. Je-
zeli jednak stosuje sie ja w tarasach
nadziemnych, balustrady nalezy
montowa¢ tylko i wylacznie na spe-
cjalnych konstrukcjach stalowych, za-
kotwionych do spodu plyty zelbetowej
lub do jej czota. Chodzi o wykluczenie
przecinania hydroizolacji lezacej pod
profilowang membrang szczelinowa.
Zasady ukladania tych membran na
izolacji tarasu, przedstawia fot. 1,
gdzie wida¢ tez wyrazne linie przygo-
towanych i uszczelnionych weze$niej
dylatacji.

Na fot. 2 wida¢ sposob przygotowa-
nia strefy brzegowej takiego tarasu
podczas ukladania plyt (w tym przy-
padku sklejonych ze sobg wczeéniej
plytek klinkierowych klejem polie-
strowym). Na uwage zasluguje fakt,
ze w tego typu konstrukcjach zbedne
jest dylatowanie powierzchni plyt —
koniecznoécig jest natomiast dylato-
wanie z uszczelnieniem kompensuja-
cym plyty betonowej. Zasady budowy
i projektowania tego typu taraséw
opisalem w Kalejdoskopie Budowla-
nym 11/98.

Dylatacje

Trzeba pamietaé o szczegélnych uwa-
runkowaniach termicznych i fizycz-
nych taraséw i balkonéw (patrz KB
11/98), z ktérych wynika koniecznosé
zastosowan dylatacji. Opracowujac to
zagadnienie, nalezy ze szczegolng sta-
ranno§cig przeanalizowaé kazdy
przypadek oddzielnie. Plyt konstruk-
cyjnych i noénych nie dylatuje sie
(chyba ze chodzi o dylatacje pionowe
catej konstrukeji budynku). Nie dyla-
tuje sie tez nadlewek niwelacyjnych,
tzw. szlicht betonowych, jezeli wyko-
nane beda jako ,zespolone”. Tutaj
pragne wyjasni¢, ze za takie uwaza
sie nadlewki wykonane z betonu o ta-
kiej samej lub zblizonej wytrzymato-
§ci na $ciskanie, jak plyta noéna z na-
niesionym tuz przed nadlewksg (na
§wiezo) przez wcieranie szlamem
przyczepnym. Najlepiej jezeli szlam

. jest typu PCC (skrét oznacza mie-

szanke polimerowo-cementowa).
Chodzi o zapewnienie przyczepnoSci
szlamu do podloza nie mniejszej niz
wytrzymatoséé betonu na odrywanie
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(przyjmuje sie nie mniejszg niz 1,5 N/mm?). Tutaj pragne
podkresli¢, ze tylko zastosowanie szlamu przyczepnego za-
pewni nadlewce zespolenie, natomiast praktykowane
w kraju polewanie wodg tuz przed betonowaniem jedynie
zabezpiecza przed wycigganiem wody ze $wiezej nadlewki
do podloza podczas jej twardnienia. Oczywiscie mieszanka
betonowa musi byé zastosowana jako mrozoodporna
(patrz KB 4/98), a w najcienszym miejscu jej grubosé nie
moze by¢ mniejsza niz 3,5 cm. Jezeli warstwa niwelacyjna
musi mie¢ mniejsze grubosci — nawet miejscowo — niestety
tani beton musimy zastgpi¢ drozszg mieszankg gotowa

Uktad linii dylatacyjnych na tarasach i balkonach
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(réwniez typu PCC). W jej przypadku niwelowaé mozna do
grubosci niemal ,zerowej” — ograniczeniem jest jedynie
grubosc ziaren. Wiasciwoscé ta jest czesto zbawieniem przy
pokonywaniu licznych trudnosci z niwelacja podloza —
szczegblnie w realizacji metody powierzchniowego odpro-
wadzenia wody z powierzchni tarasu czy balkonu. Przypo-
minam, ze przy tej metodzie ogromnego znaczenia nabie-
ra dokladno$é nadania odpowiednich spadkéw plaszezy-
znom tarasow, bowiem nie wchodza w gre tak lubiane
przez naszych wykonawcow niwelowania klejem podczas
ukladania plytek. Podloze musi by¢ dokladnie wyr6wnane
przed naniesieniem mineralnej izolacji elastycznej, bo-
wiem grubos§¢ warstwy kleju typu ,flex” pod plytkami,
musi zawierac si¢ w przedziale 2-3 mm. Prawidlowo przy-
gotowang powierzchnie takiej izolacji przedstawia fot. 3.

Przypominam takze, ze po wykonaniu nadlewki z beto-
nu, dalsze prace mozemy kontynuowaé dopiero po odcze-
kaniu minimum 21 dni, natomiast w przypadku mieszan-
ki typu PCC, czas odczekania wynosi zaledwie 7 dni. Jesz-
cze szybciej (po 24 godzinach) mozemy kontynuowaé pra-
ce, jezeli zastosujemy beton oparty na specjalnym cemen-
cie typu ,,rapid” lub ,,schnell” (fot. 4). W tym jednak przy-
padku minimalna grubo$é nadlewki nie moze by¢ mniejsza
niz 1,5 cm. Jezeli nadlewke wykonamy bez poprzedzenia
szlamem sczepnym lub ulozymy ja na ociepleniu, klasyfi-
kujemy ja jako ,plywajaca”. W tym przypadku musimy
przewidzie¢ dylatacje, ktore nalezy tak zaplanowaé, aby
pola pelne nie byly mniejsze niz 25-30 m?* a stosunek boku
dluzszego do krotszego nie wigkszy niz 1,5: 1. Minimalna
gruboé¢ nadlewki ,plywajacej” z betonu wynosi 5,0 cm,
natomiast z betonu na cemencie ,,schnell” wynosi 4,0 cm.

Jezeli mamy do czynienia z wielokgtowym ksztaltem ta-
rasu czy balkonu, niezaleznie od powierzchni pél, dylato-
waé trzeba kazdg zmiane kierunku pola. Przykladowy
uktlad linii dylatacyjnych w typowych tarasach i balkonach
przedstawia rys. 1. Zwracam uwage, ze wkladanie paskow
ze szkla czy plexi w beton (istna zmora powojennego bu-
downictwa — niestety, az do dzisiaj!), nie stanowi zadnych
dylatacji — a wrecz przeciwnie! Prawidtowe dylatacje wyko-
naé¢ mozna dwojako: wstawiajac podczas betonowania spe-
cjalne listwy kompensacyjne (fot. 4) lub po wykonaniu
nadlewki nacinajgc juz nastepnego dnia szczeliny pilg do
betonu na glebokosé ok. 50 % grubosci nadlewki. Oczywi-
§cie nie musze podkreslac, ze spos6b drugi ma w kraju naj-
wiecej zwolennikow, gdyz jest tanszy, jednakze pierwszy,
pozwala uzyskac najwieksze zdolnosci dylatacyjne.

Wykonujace czy projektujac dylatacje musimy pamietaé
o ,zelaznej” zasadzie — jezeli wystepuja dylatacje w podto-
zu, ich uklad trzeba powtorzyé przy ukladaniu plytek. Ina-
czej moéwige, dokladnie nad dylatacjami podloza muszg
znalez¢ sie dylatacje nawierzchni plytek (wymusza to od
wykonaweoéw zaznaczenia lub odrysowania ich przebiegu,
jeszcze przed ulozeniem mineralnej izolacji elastycznej).
Przesuniecie wzgledem siebie dylatacji podioza i plytek
nawet o 1 cm, grozi spekaniem i odpadaniem plytek w tych
miejscach.

Jezeli w podlozu nie wystepuja dylatacje, koniecznosé
dylatowania pol (wskazang wyzej) na tych samych zasa-
dach, przenosi si¢ na powierzchnie wylozong plytkami. Za-
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p Szczegét zamocowania podgrzewanego wpustu
5 8 T B8 odptywowego

| (wymiary w mm)

1 - plyta stropowa zelbetowa, 2 - wpust odplywowy z podgrzewem, 3 - masa z betonu zywicowego,
2 - izolacja ze szlamu elastycznego poprzedzona gruntem hydrofobizujgeym, 5 - pokrywa i tuleja ACO
ze stali nierdzewnej, 6 - klej mineralny typu ,flex”, 7 - plytka farasowa, 8 - uszezelnienie kitem elastycz-
nym wodoodpornym poprzedzone gruntem reakiywnym, 9 — masa fugowa mineralna typu ,flex”,
10 - elastyczne wypetnienie piankq poliuretanowg, 11 - nadlewka niwelacyjna z betonu odpornego na
mréz lub masy typu ,PCC", 12 - kotnierz kauczukowy uszezelniajqey, 13 - akrylowa powtoka ochronna.

Szczegét obsadzenia odptywu w balkonie
12 L e e

mzo | M N2 \6 \5 4 \3
1 - obsadzony przed zabetonowaniem element rurowy z PCV-H, 2 - ocieplenie z pianki poli
wej montazowej, 3 - plyta zelbetowa balkonu, 4 - powloka zabezpieczajqca przed karbonatyzacjq,
5 - beton zywicowy na bazie zywicy epoksydowej i kruszywa kwarcowego 0,2-0,7mm, 6 - grunt z zy-
wicy konstrukeyjnej, 7 - grunt hydrofobizujqcy, 8 - mineralna izolacja elastyczna, 9 - klej mineralny
typu ,flex”, 10 - plytki f , 11 - fuga mineralna typu ,flex”, 12 - uszezelniacz elastyczny wodo-
odporny poprzedzony dobranym gruntem reaktywnym.

E Rozwiqgzanie wykonania szczelin dylatacyjnych balkonu
lub tarasu
15 6 10

N r /// /4

\1 \2 ‘

1 - plyta stropowa zelbetowa, 2 - powtoka ochronna akrylowa, 3 - pomost przyczepny mineralny ty-
pu ,PCC", 4 - nadlewka niwelacyjna z betonu mrozoodpornego lub masy typu ,PCC”", 5 - pierwsza
warstwa izolacji mineralnej elastycznej poprzedzona gruntem hydrofobizujgeym, 6 - ta$ma kauczuko-
wa wodoszezelna, 7 - druga warstwa izolacji mi Iny typu ,flex”, 9 - mineral-

Inej, 8 - klej mi

na masa fugowa typu flex”, 10 - plytka tarasowa, 11 - listwa dylatacyjna mrozoodporna z wtopionq
wktadkq kompensujqeq.

wsze w miejscach przewidzianych linii dylatacyjnych,
w izolacji elastycznej, nalezy zatopi¢ specjalne tasmy kau-
czukowe w sposob przedstawiony na rys. 5. Najlepszym
rozwigzaniem, jezeli chodzi o material do dylatacji, sg nie-
watpliwie gotowe listwy z wtopionym kauczukiem, kté-
rych ulozenie przedstawia fot. 5 (Uwaga: trzeba spraw-
dzié¢ czy listwy majg atest na zastosowania zewnetrzne —
mroz, deszcz i promieniowanie UV — bowiem na rynku po-
jawily sie nieudolne ,podrobki” przydatne jedynie do
wnetrz!).

Zwracam tutaj uwage na jeszcze jeden istotny szczeg6l
— nagminnie niezauwazany w naszym budownictwie.
Otoz, odleglosé plytek od listwy dylatacyjnej z kazdej jej
strony, musi zawsze by¢ rowna szerokosci fug miedzyplyt-
kowych! Szczeliny te (pomiedzy listwg a plytkami) wypel-
nia sie ta samg masg fugowa typu ,flex”, co calg po-
wierzchnie tarasu czy balkonu. I jeszcze jedno: jezeli po-
wierzchnia tarasu jest wigksza niz 10 m* (a wiec prawie
zawsze), szerokosé fug pomiedzy plytkami, zaré6wno na
plycie jak tez cokole, musi wynosi¢ nie mniej niz 5 mm!

Jezeli taras czy balkon pokrywamy elastyczng powlokg
(patrz KB 12/98) ze specjalnych zywic, to po nacigciu pod-
oza najpierw nanosimy powloke (fot. 6) jednokrotnie pa-
cg lub kilkakrotnie watkiem malarskim i ew. posypujemy
na S$wiezo specjalnymi chipsami (fot. 7). Dopiero po
stwardnieniu powloki (po dwéch dobach) szczeliny wypel-
nia si¢ wodoodpornym kitem, po weze$niejszym obustron-
nym zabezpieczeniu ich krawedzi taSmg ochronng (fot. 8).

Czasami tarasy majg niezwykle skomplikowane ksztal-

ty, co wymusza zawsze najwiecej przemyslen podczas roz-
planowania linii dylatacji. Jako przykiad niechaj postuzy
balkon aktualnie budowany w Centrum Handlowym
w Warszawie, gdzie mamy do czynienia nie tylko z trud-
nym do opracowania ksztaltem, ale i wieloma rodzajami
cokolow.
Wiasnie z tego balkonu (powierzchni ok. 600 m?*) detale
przedstawie w tej i najblizszej czesci porad. Plan tego bal-
konu przedstawia rys. 2. Zaprojektowano tam powierzch-
niowe odprowadzenie wody — z wylozeniem plytkami gre-
sowymi.

Whpusty i odptywy

Jezeli to mozliwe, zawsze nalezy dgzy¢ do odprowadzania
wody z tarasu czy balkonu najkrétsza drogg do rynien ze-
wnetrznych. Pozwala to osiggngé najmniejsze grubosci
nadlewek a takze eliminuje zastosowanie trudnych w eks-
ploatacji wpustéw do rynien wewnetrznych. Trudnos§é ta
wynika z mozliwoS§ci zamarzania wody na wlotach w okre-
sach roztopow, kiedy w dzien dodatnie temperatury powo-
dujg jej naplyw z topniejacego Sniegu.

Woda ta styka sie z otoczeniem wlotu, gdzie panuje jesz-
cze temperatura ujemna. W wyniku tego nastepuje stop-
niowe ale coraz szybsze oblodzenie — najpierw krawedzi
wlotu a nastepnie szybkie zamkniecie calego przeswitu
odplywu. Zjawisko to wymusza koniecznoé¢ zastosowan
drogich wpustéw z elektrycznym podgrzewem wlotu.
Whpusty takie wymagajg kontroli ukladu grzejnego oraz
czujnika przynajmniej raz do roku. Stosowa¢é je mozna je-
zeli gruboé¢ plyty noénej wynosi co najmniej 15 cm. Jeze-
li stosujemy je nie na tarasach, lecz na balkonach, nieza-




leznie od grubosci plyty przewidzieé
trzeba ocieplenie bezposredniej strefy
odplywu. Przykiadeowy sposéb moco-
wania takiego odplywu przedstawia
rys. 3.

Tutaj pragne zaznaczyé, ze istnienie
dwoch odplywéw pedgrzewanych na
wspomnianym balkonie wynika z nie-
mozliwosci zastos ia odpowied-
nio grubej nadlewki wzdluz przylega-
jacej sciany budynku (staly niski po-
ziom progow drzwiowych

W przypadku zastosowania odplywow
bez podgrzewu, ich gérny poziom mu-
si by¢ obnizony kilka milimetréw po-
nizej poziomu plytek, a element ruro-
wy odplywu (najlepiej z PCV-H) nale-
zy umieSci¢ w pozostawionym otwo-
rze w plycie betonowej. Szczeline po-
miedzy elementem a betonem nalezy
koniecznie ociepli¢ przez wypelnienie
piankg poliuretanowa. Chodzi o za-
bezpieczenie si¢ przed oméwionym
zjawiskiem oblodzenia odplywu wio-
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sng. Sposob obsadzenia takiego od-
plywu przedstawia rys. 4. Szanow-
nych Czytelnikéw pragne poinformo-
wac, ze technologie wykonania i za-
stosowania wystepujacego na wielu
rysunkach nowego i malo znanego
produktu, jakim jest beton zywicowy,
przedstawie w jednym z najblizszych
odcinkéw porad.

Fotografie z archiwum autora oraz

firm: Remmers, Schluter Systems.
Rysunki autora.

NOWOSCI W SELENIE

* Nowoscig w szerokim asorfymencie Seleny jest grupa tasm
budowlanych Tyton. Tesma spoinowa stuzy do zbrojenia spoin
migdzy plyfami gipsowo-karfonowymi, a takze do maskowania
i naprawy ubytkow w fynkach. Zbudowana w formie siatki na
bazie widkna szklonego gwarantuje bardzo dobre przyleganie
plyt. W ofercie tasm budowlanych Tytan znajdujq sie réwniez:
tasma antyrysowo, dwustronna do wyktadzin, tekstylna, mon-
tazowo-piankowa, malarska, aluminiowa i aluminiowa pp.

* Piany poliuretonowe Tyton i Makroflex do pracy w niskich
temperaturach zopewniojg dobrg jako$¢ montazu od -10°C.
Dzigki unikalne] technologii produkcji i testom jakosciowym
prowadzonym w estrym skandynawskim klimacie, piany te za-
chowujq wszystkie parometry gwarantujqce trwatosé i skutecz-
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nos¢ potqezen. Do pracy w niskich tempera-
turach polecamy takze piany pistoletowe
Tytan i Makroflex.

» ,Plus Fix” (fot.) zastepuje tradycyjne meto-
dy tqczenia, takie jak gwozdzie, kotki, wkre-
ty, kleje montazowe. Gwarantuje trwatosé
polqczen, eliminujgc hatas i kurz zwigzany
z wierceniem i wbijaniem gwozdzi. Mozna
stosowac go zaréwno w pomieszczeniach,
jak i na zewngqtrz. Jest wytrzymaly i odporny
na mréz. Uzywa sie¢ go do mocowania ele-
mentéw z drewna, metalu, ceramiki, szkta
itp., a takze do wypetniania rys i szczelin
w tynku. W kazdym zastosowaniu Plus Fix
daje pewnosé rezultatu.

BAZA DANYCH,

* Czekamy na Paristwa

LUTY 1999
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AKTUALANA, OGOLNOPOLSKA
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zgloszenia
reklamowe do 31 paZzdziemika 1999
roku.
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Sopat, al. Niepodieghodci
tel./fax (0-58) 551 72 60,
551 12 51 w. 245, 246, 247
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